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Compte rendu d'un essai de traction sur le sertissage 
d'un câble en inox

(Réf. B8P/FR 002)

But : Dans le cadre de l'étude de la fixation des conducteurs arrière de la 
boucle en 8 polaire nous avons déterminé la qualité du sertissage de 
l'embout.

Terminal (embout) utilisé :

CONE NORSEMAN Standard 5 mm

(Norseman products, Station Road, Manningtree, Essex CO 11 2LN, England).

Données du câble

Diamètre : 5 mm
Nombre de brins : 19
Diamètre fils extérieurs 1,0 mm
Charge de rupture : 2060 daN

Montage des brins dans le cône NORSEMAN

- Les 7 brins intérieurs passent au centre de la douille conique.

- Les 12 brins extérieurs passent entre la douille et le cône extérieur.

Déroulement de l'essai de traction

Au début du tirage, 1e. câble se tasse avec la douille conique dans le corps 
(conique) du terminal.

Après il y a étirage linéaire du câble jusqu'à la rupture.

Il y a rupture de quelques brins à l’endroit du sertissage.

La rupture s'est faite à 1720 daN, c'est-à-dire à 83% de la rupture garantie 
du câble.
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